1.uzd.

Ievieto teikumos pareizos vārdus! Termoplastiskie polimēri, termoreaktīvie polimēri, kokvilna, vilna, mākslīgās šķiedras, sintētiskās šķiedras. 

termoreaktīvie polimēri paaugstinātā temperatūrā nekļūst mīksti un tos nevar izkausēt.

 b) ........................................... karstumā kļūst mīksti un veidojami. Atdzesējot, tie atkal sacietē. 

c) .....................ir dabiskā šķiedra, kas nedeg, bet pārogļojas, izdalot nepatīkamu degošu olbaltumvielu smaržu. 

d) Šķiedras, kuras iegūst, pārstrādājot dabīgos polimērus, sauc par ..................... 

e) .................................................... paaugstinātā temperatūrā kļūst mīkstas, kūst, no izkusušām var izvilkt pavedienus

f) .............................. ir dabīgā šķiedra, kas sadegot izdala degoša papīra smaržu.
2. Papildini shēmu, atzīmējot jēdzienus ar atbilstošajiem burtiem! Polimērs (A), monomērs (B), polimerizācijas pakāpe (C), elementārposms (D).
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3. Polimēra 

[(—CH2—CH(CH3)—)]n relatīvā molmasa Mr = 365 400. Aprēķini polimerizācijas pakāpi!
4.  Uzraksti polietilēna, polipropilēna, butadiēnkaučuka, polivinilhlorīda, teflona (politetrafluoretēna) iegūšanas reakciju vienādojumus!
5. Aizpildi tabulu
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